
Mosa skala (pēc v. mineraloga F. Mosa vārda) 

10 minerālu etalons minerālu cietības noteikšanai ar skrāpēšanas metodi; 

pieaugošas cietības secībā: 1 – talks, 2 – ģipsis, 3 – kalcīts, 4 – fluorīts, 5 

– apatīts, 6 – ortoklazs (laukšpats), 7 – kvarcs, 8 – topāzs, 9 – korunds, 10 

– dimants. Cietību raksturo ar kārtas numuru skalā. 

 

 

 

 

 

 

 

Angl. Mohs scale of mineral hardness; kr. шкала Мооса 
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